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Nachweis

Warmedurchgangskoeffizient

Prifbericht

Nr. 18-001199-PRO0O7
(PB-C02-06-de-03)

Auftraggeber

Produkt

Bezeichnung

Leistungsrelevante
Produktdetails

HUGA KG

Osnabricker Landstr. 139
33335 Giitersloh
Deutschland

Einfligelige Innenttire mit Holzwerkstoffzarge, Voll-
blatt
HUGA WAT System 2.x mit HUGA Formzarge

Abmessungen (B x H) in mm (Baurichtma) 1000 x 2125; Dich-
tungssystem; Typ Zargendichtung; Offnungsrichtung;
nach innen; Paneel; Gesamtdicke in mm 46,5; TUrblatt,
Decklage; material HDF-Platte 2 x 3 mm mit Alumini-
umplatte 0,3 mm; Turblatt, Einlage; material extrudier-
ter Polystyrol — Hartschaum und Fillstiick aus
Spanplatte; Turblatt, Rahmen; material MDF; Tlrblatt,
Rahmenverstarkung; material Furnierschichtholz seit-
lich, Spanplatte unten; Zarge; vaterial Spanplatte und
MDF; Breite in mm 74; Dicke in mm 172; wanddicke in mm 140;
Absenkbare Bodendichtung; typ Schall — Ex Duo

L15; Nennabstand zum Baukorper in mm 5

Besonderheiten --

Ergebnis

Warmedurchgangskoeffizient in Anlehnung an
EN ISO 12567-1:2010-07

Up = 1,3 W/(m2K)*

* Der angegebene Warmedurchgangskoeffizienten Up bezieht sich auf das zulassige Kleinstmalf3 der
Wandé6ffnung des gepriften Tirelementes.
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Prifung und Kalibrierung — EN ISO/IEC 17025
Inspektion — EN ISO/IEC 17020

Zertifizierung Produkte — EN ISO/IEC 17065
Zertifizierung Managementsysteme — EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757

—
PUZ-Stelle: BAY 18
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Grundlagen #)

In Anlehnung an
EN ISO 12567-1:2010-07

*) und entsprechende nationale Fassungen
(z.B. DIN EN)

Ersetzt ift — Prifbericht
18-001199-PRO0O7 (PB-C02-06-
de-02) vom 09.05.2019

Darstellung

52110

Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse kon-
nen fiir den Nachweis entspre-
chend den oben angegebenen
Grundlagen verwendet werden.

Glltigkeit

Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich
ausschlieB3lich auf den gepruften/
beschriebenen Probekorper.
Diese Prufung/Bewertung ermdg-
licht keine Aussage Uber weitere
leistungs- /qualitatsbestimmende
Eigenschaften des Produkts, ins-
besondere Witterungs- und Alte-
rungseinflisse wurden nicht be-
rucksichtigt.

Veroffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift-
Prifdokumentationen”. Das
Deckblatt kann als Kurzfassung
verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt
14 Seiten und Anlagen (5 Sei-
ten).
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